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客户名称: 天津科力宏科技发展有限公司   

客户地址: 天津市津南区津沽路 818 号 

样品名称: 丁腈手套 

样品批号: 20141225 

生产日期: 20141225 

生产商: / 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

以以以以上上上上样品及信息样品及信息样品及信息样品及信息由由由由客户提供客户提供客户提供客户提供及确认及确认及确认及确认,,,, SGS 不不不不承担证实客户提供承担证实客户提供承担证实客户提供承担证实客户提供信息的准确性信息的准确性信息的准确性信息的准确性、、、、适当性和适当性和适当性和适当性和((((或或或或))))完整性完整性完整性完整性责责责责任任任任....    

    

SGS 样品编号: TJAFF150100147 

SGS 相关号: SHAFD1501214701/ASH15-002150 

样品接收日期: 2015-01-15 

样品测试日期: 2015-01-20 ~ 2015-01-26 

    

测试测试测试测试要求要求要求要求:  

依据 GB 4806.1-1994, 测试蒸发残渣, 高锰酸钾消耗量, 重金属(以铅计), 锌, 感官测试, 残留丙烯腈. 

 

测试方法测试方法测试方法测试方法:         

GB 4806.1-1994 食品用橡胶制品卫生 

GB/T 5009.152-2003 食品包装用苯乙烯-丙烯腈共聚物和橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂及其成型品

中残留丙烯腈单体的测定 
 

测试结果测试结果测试结果测试结果:    

请参见下页 

 

结论结论结论结论::::    

测试参数不超过 GB 4806.1-1994 的要求. 

    

检验结果只对测试样负责检验结果只对测试样负责检验结果只对测试样负责检验结果只对测试样负责, 仅供客户内部使用仅供客户内部使用仅供客户内部使用仅供客户内部使用.    

 

 

 

 

……………………… 

SGS 授权签字人 
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测试结果测试结果测试结果测试结果: 

蒸发残渣: 

常用模拟液 时间 温度 最大允许限值 蒸发残渣 

水 0.5hr(s) 60℃ 30mg/L <10.0mg/L 

正己烷 0.5hr(s) 回流温度 2000mg/L <10.0mg/L 

65%乙醇 0.5hr(s) 60℃ 40mg/L <10.0mg/L 

4%乙酸 0.5hr(s) 60℃ 2000mg/L 128.2mg/L 

    
高锰酸钾消耗量: 

常用模拟液 时间 温度 最大允许限值 高锰酸钾消耗量 

水 0.5hr(s) 60℃ 40mg/L < 1.00mg/L 

    
重金属含量(以铅计): 

常用模拟液 时间 温度 最大允许限值 重金属含量(以铅计) 

4%乙酸 0.5hr(s) 60℃ 1mg/L <1.0mg/L 

    
锌: 

常用模拟液 时间 温度 最大允许限值 锌 

4%乙酸 0.5hr(s) 60℃ 20mg/L <20mg/L 

    

感官测试: 

测试项目 限值 测试结果 

外观 ★ 阴性 

浸泡液 ▲ 阴性 

备注备注备注备注:(1) ★=色泽正常, 无异嗅, 无异物 
(2) ▲=不应有着色,无异嗅, 无异味 

 
残留丙烯腈: 

测试项目 限值 单位 方法检出限 测试结果 

残留丙烯腈 11 mg/kg 0.5 2.72 

 

样品描述样品描述样品描述样品描述: 蓝色丁腈手套 

 
*** 报告结束*** 


